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Разработка и опыт применения 
гельцементного бурового раствора 

ГЕЛЬ-ДРИЛЛ на Татышлинском 
месторождении Республики 

Башкортостан
В статье рассмотрен гельцементный буровой раствор ГЕЛЬ-ДРИЛЛ, обра-

зующий высокоструктурированный слой в зоне кольматации, а также приве-
ден анализ его применения при строительстве скважины на Татышлинском 
месторождении.

Ключевые слова: гельцементный буровой раствор ГЕЛЬ-ДРИЛЛ, Татышлинское место-
рождение, скважина, ингибирующие и гидроизолирующие свойства, кольматационный 
слой, пластовый флюид

The cement gel drilling fluid, the GEL-DRILL, forming a highly structured layer in the area of clogging, as well as the 
analysis of its application in well construction on Tatyshlinskaya field are in the article

Development and experience of the cement gel mud 
GEL-DRILL application  on Tatyshlinskaya field of the 

Republic of Bashkortostan

Keywords: gel cement drilling fluid, the GEL-DRILL, Tatyshlinskiy field, well, inhibiting and waterproofing properties, 
colmatation layer, formation fluid

П ри бурении скважин на место-
рождениях Оренбургской области 

и Республики Башкортостан приходится 
сталкиваться с различного рода ослож-
нениями: осыпями и обвалами пород, 
представленных неустойчивыми аргил-
литами и хрупкими углями, поглощениями 
бурового раствора, водопроявлениями, 
углекислой агрессией. Для предупреж-
дения всех этих проблем испытатель-
ной лабораторией буровых растворов 
ООО НПП «БУРИНТЕХ» предложен но-
вый гельцементный буровой раствор 
ГЕЛЬ-ДРИЛЛ, обладающий высокими 
тиксотропными, ингибирующими и гидро-
изолирующими свойствами.

Создание непроницаемого экрана 
на границе «скважина – горная порода» 
является одной из задач, стоящей пе-
ред буровиками при строительстве 
скважины [1, 2]. Качественный коль-
матационный слой позволяет пре-
дотвратить поступление пластового 
флюида в скважину, поглощение про-
мывочной жидкости и глубокое проник-
новение фильтрата бурового раствора, 
минимизировать дестабилизацию сте-
нок скважины, а также обеспечить 

более надежное крепление ствола 
скважины. В связи с этим предложена 
новая технология совместного приме-
нения кольмататора с гельцементным 
буровым раствором ГЕЛЬ-ДРИЛЛ [3], об-
разующим высокоструктурированный 
слой в зоне кольматации.
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ГАНУ ИСИ РБ

После проведения 
всесторонних лабораторных 
исследований 
раствора ГЕЛЬ–ДРИЛЛ 
были произведены 
промышленные испытания. 
Опытно–промысловые 
испытания бурового 
раствора ГЕЛЬ–ДРИЛЛ 
проводились на скважине 
№ 4503г Татышлинского 
месторождения при бурении 
интервала 536 – 1741 м  
под эксплуатационную 
колонну диаметром 168 мм. 
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При вскрытии интервалов с поглощающими или 
водопроявляющими пластами, благодаря формиро-
ванию гидроизолирующего кольматационного слоя, 
ГЕЛЬ-ДРИЛЛ создает непроницаемый экран на гра-
нице «скважина – пласт». При бурении неустойчивых 
глиносодержащих пород это обеспечивает стабиль-
ность ствола скважины вследствие физико-химичес-
кой кольматации и изменения обменной емкости глин. 
Высокое содержание свободной извести (до 20 кг/м3) 
предотвращает дестабилизацию бурового раствора 
при попадании в него углекислого газа.

Особенности раствора ГЕЛЬ-ДРИЛЛ:
• в состоянии покоя приобретает свойства твердо-

го тела;
• создает непроницаемый кольматационный эк-

ран при вскрытии интервалов с поглощающими, газо
нефтеводопроявляющими пластами и склонными 
к гидроразрыву горными породами;

• предотвращает осыпи и обвалы неустойчивых по-
род вследствие образования высокоструктурирован-
ного кольматационного слоя;

• за счет уникальных реологических свойств тре-
бует минимальных затрат энергии на прокачивание 
раствора с одновременным созданием высокострук-
турированного пристенного слоя в зоне кольматации 
(рис. 1);

• возможно применение совместно с кольмата-
тором.

Преимущества раствора ГЕЛЬ-ДРИЛЛ:
• Высокое качество очистки ствола скважины;
• Высокая ингибирующая способность;
• Предотвращает эрозию стенок скважины, так 

как скорость потока раствора вблизи стенок скважи-
ны равна нулю;

• Длительная устойчивость к биодеструкции;
• Повышенная удерживающая способность в стати-

ческом состоянии;
• Высокое удельное сопротивление фильтрата поз-

воляет качественно проводить ГИС (R>0,4 Ом•м);
• Относительно низкая стоимость;
• Использование экологически безопасных реа-

гентов.
Выявлено, что гельцементный буровой раствор со-

храняет свою стабильность в течение нескольких не-
дель (табл. 1).

После всесторонних лабораторных исследований 
свойств раствора ГЕЛЬ-ДРИЛЛ были проведены про-
мышленные испытания. Опытно-промысловые испы-
тания бурового раствора ГЕЛЬ-ДРИЛЛ проводились 
на скважине № 4503г Татышлинского месторождения 
при бурении интервала 536 – 1741 м под эксплуата-
ционную колонну диаметром 168 мм. Наиболее про-
блемными участками при бурении данного интервала 
считаются горизонты со следующими видами ослож-
нений: ассельско-сакмарский – водопроявление; 

Создание непроницаемого экрана 
на границе «скважина – горная 
порода» является одной из задач, 
стоящей перед буровиками 
при строительстве скважины. 
Качественный кольматационный 
слой позволяет предотвратить 
поступление пластового флюида  
в скважину, поглощение 
промывочной жидкости и глубокое 
проникновение фильтрата бурового 
раствора, минимизировать 
дестабилизацию стенок скважины,  
а также обеспечить более надежное 
крепление ствола скважины.
В связи с этим предложена новая 
технология совместного  
применения кольмататора  
с гельцементным буровым раствором 
ГЕЛЬ–ДРИЛЛ, образующим 
высокоструктурированный слой  
в зоне кольматации.

Параметр
Время

Сразу после 
приготовления

Через 15 
суток

Через 30 
суток

ПФ, мл/30 мин. 4,2 4,4 4,4
pH 11 12 12
600RPM 93 78 77
300RPM 58 52 50
6RPM 5 10 11
ПВ, мПа·с 35 26 27
ДНС, фунт/100фут2 23 26 23

СНС
10 cек. / 10 мин

, фунт/100фут2 4/23 7/43 8/41

Рис. 1. Распределение скорости потока бурового раствора 
в скважине

Табл. 1. Параметры бурового раствора во времени

ствол
скважины

зона
кольматации

проницаемый пласт
(обвальная порода)

слой с повышенной
структурой

буровой раствор

ск
ор

ос
ть

 п
от

ок
а

расстояние от бурового инструмента

Vmax

V 0
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каширский – водопроявление, нефтепроявление; ве-
рейский – газопроявление, нефтепроявление, осыпи и 
обвалы аргиллитов; башкирский – нефтепроявление, 
поглощение промывочной жидкости, серпуховский 
– водопроявление, поглощение промывочной жидкос-
ти; бобриковский – нефтепроявление, осыпи и обвалы 
аргиллитов и каменного угля. Кроме того, на протяже-
нии всего интервала присутствует углекислая агрес-
сия. С применением раствора ГЕЛЬ-ДРИЛЛ скважина 

успешно пробурена, без существенных ос-
ложнений, за исключением водопроявления 
в каширском горизонте, что связано с недо-
статочной проектной плотностью бурового 
раствора (табл. 2).

Сравнительный анализ технико-эконо-
мических показателей пробуренного интер-
вала на скважине № 4503г с аналогичным 
интервалом ранее пробуренной соседней 
скважины № 4504г на данной площади пока-
зал высокую эффективность системы ГЕЛЬ-
ДРИЛЛ. В частности, на скважине № 4504г 
вскрытие верейского горизонта осущест-
вляли на полимерглинистом растворе, что 
в дальнейшем приводило к дестаблизации 
ствола скважины и требовало установки ук-
репляющего цементного моста в этом интер-
вале. При бурении на растворе ГЕЛЬ-ДРИЛЛ 
проблем удалось избежать и, соответствен-
но, исключить установку цементного мос-

та в данном интервале, что существенно сократило 
время на строительство скважины. Кроме того, на 
скважине № 4504г проводку интервала осуществляли 
с применением нескольких типов промывочных жид-
костей (минерализованная вода, полимер-глинистый, 
гелево-эмульсионный – МУЛЬТИБУР), и для перевода 
скважины с одного типа промывочной жидкости на 
другой требовалось дополнительное время, что также 
увеличивало срок строительства скважины. 

При бурении интервала 556 – 1431 м скважины 
№ 4503г в состав КНБК входил кольматационный пе-
реводник ПК – 172 с гидромониторной насадкой 7,9 мм. 
Применение кольматационного переводника улучшило 
качество сцепления тампонажного цемента с породой, 
по сравнению с аналогичным интервалом бурения без 
кольматирующего переводника на скважине № 4504г 
Татышлинского месторождения (табл. 3).

Параметр
Единицы 

измерения

Интервал по стволу

540-1430 1430-1610 1610-1747

проект факт проект факт проект факт

Плотность г/см3 1,16 1,185 1,24 1,255 1,27 1,27
Условная вязкость с/кварта 70 – 100 82,5 80 – 120 84 80 – 120 93
ПВ мПа·с 30 – 45 34 35 – 50 38 35 – 50 46
ДНС фунт/100фут2 20 – 40 38,5 20 – 40 34,5 20 – 40 38

СНС
10с

фунт/100фут2 8 – 18 12 8 – 18 8,5 8 – 18 8

СНС
10мин

фунт/100фут2 40 – 80 35 40 – 80 37 40 – 80 38

ПФ см3/30мин. <5,0 4,9 <5,0 5,0 <5,0 4,6
pH -- 11 – 12 11,9 11 – 12 12 11 – 12 12
Содержание 
свободной извести

кг/м3 >20 16,6 >20 10,6 >20 9,2

Ca2+ мг/л 500 – 800 1888 500 – 800 1438 500 – 800 1240
Тв.фаза % ≤24 15 ≤24 16 ≤24 18
Смаз. добавка % 2 – 4 2 2 – 4 3,5 2 – 4 5
MBT кг/м3 30 – 50 45,9 30-50 35 30-50 35

Характер 
контакта

4503г (система ГЕЛЬ-
ДРИЛЛ)

4504г (*)

Цемент–порода Цемент–порода
м % м %

Интервал (535 – 1712,0 м) Интервал (544 – 1800,5 м)
Частичный 1025,6 87,1 1207,5 96,1
Неопределенный 33,4 2,8 49,0 3,9
Сплошной 118,0 10,1 0,0 0,0
Отсутствует 0,0 0,0 0,0 0,0
Плохой 0,0 0,0 0,0 0,0

* 544-1071м – минерализованная вода;  1071-1209 – полимер-глинистый; 1209-1351м – 
минерализованная вода; 1351-1810м – гелево-эмульсионный МУЛЬТИБУР

Наимено-
вание

горизонта

Литология
(описание пород)

Возможные 
осложнения

Коэф-т каверн.
ожи-
дае-
мый

фактич.

4503 4504

Подоль-
ский 
горизонт

Известняки с прослоями 
доломитов кристаллич., 

плотных
1,1 1,00 1,08

Каширский 
горизонт

Известняки тонкокрист. 
с просл. доломитов, 

включ. кремния

Водопроявления, 
нефтепро-
явления

1,1 1,00 1,05

Верейский 
горизонт

Известняки крис-
таллич., плотные с 

прослоями аргиллитов.

Газопроявления, 
нефтепро-
явления, 

осыпи и обвалы

2,2 1,09 1,22

Башкирс-
кий ярус

Известняки кристал-
лические, прослоями  
органогенные, иногда 
глинистые, местами 
сильнодоломитизи-

рованные, участками 
пористо-кавернозные

Нефтепроявле-
ния, поглощения 

бурового 
раствора

1,15 1,00 1,02

При вскрытии интервалов 
с поглощающими или 
водопроявляющими пластами, 
благодаря формированию 
гидроизолирующего 
кольматационного слоя, ГЕЛЬ–
ДРИЛЛ создает непроницаемый 
экран на границе «скважина 
– пласт». При бурении неустойчивых 
глиносодержащих пород это 
обеспечивает стабильность ствола 
скважины вследствие физико–
химической кольматации  
и изменения обменной емкости глин. 
Высокое содержание свободной 
извести (до 20 кг/м3) предотвращает 
дестабилизацию бурового раствора 
при попадании в него углекислого 
газа.

Табл. 2. Проектные и фактические (усредненные) параметры бурового 
раствора ГЕЛЬ-ДРИЛЛ при бурении интервала под эксплуатационную 

колонну

Табл. 3. Влияние промывочной жидкости на качество 
цементирования обсадной колонны 168 мм

Табл. 4. Ожидаемый и фактический коэффициент 
кавернозности на скважине № 4503г и 4504г
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 Данные кавернограммы и сравнение 
фактических коэффициентов каверноз-
ности при бурении скважин на растворе 
ГЕЛЬ-ДРИЛЛ и ПОЛИМЕР-ГЛИНИСТОМ по-
казывают, что применение раствора ГЕЛЬ-
ДРИЛЛ на скважине № 4503г обеспечило 
значительную стабильность ствола скважи-
ны в интервале верейского горизонта, кото-
рый склонен к осыпям и обвалам (табл. 4, 
рис. 2).

При использовании раствора ГЕЛЬ-
ДРИЛЛ были достигнуты следующие техни-
ко-экономические показатели:

• увеличена техническая скорость бурения 
на 8,65 %;

• увеличена коммерческая скорость буре-
ния на 6,5 %;

• снижены коэффициенты кавернознос-
ти в среднем на 6,2 %;

• снижена себестоимость 1 м3 раствора 
на 12 %.

Раствор ГЕЛЬ-ДРИЛЛ позволил исклю-
чить установку цементного моста в интерва-
ле верейского горизонта.

Данные выводы о свойствах бурового 
раствора ГЕЛЬ-ДРИЛЛ и эффективности 
применения кольматационного переводни-
ка предварительны и требуют проведения 
дальнейших промысловых испытаний разра-
ботанной технологии. Несомненным фактом 

является то, что применение раствора ГЕЛЬ-ДРИЛЛ 
ООО НПП «БУРИНТЕХ» на скважине № 4503г Та-
тышлинского месторождения позволило качественно 
осуществить проводку ствола скважины под эксплу-
атационную колонну и увеличить коммерческую ско-
рость строительства.
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Рис. 2. Кавернограмма ствола скважины № 4503г и 4504г Татышлинского 
месторождения


